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  Rapporto di Prova N. 239339/25  
Nichelino 10/10/2025  

09/10/2502/10/25Data accettazione: Data inizio prove: Data termine prove:239339 10/10/25Numero campione:
Descrizione Campione
fornita dal cliente:

Prodotto Vernicianti

Identificazione Campione
fornita dal cliente:

Zincoat Lucido

Procedura Campionamento
fornita dal cliente:

Campione consegnato dal cliente. I risultati si riferiscono al
campione così come ricevuto

Data di campionamento
fornita dal cliente:

2/10/2025

Campionamento: .Effettuato dal cliente Data ricevimento campione: 02/10/25
Luogo di Campionamento
fornito dal cliente:

Sestriere Vernici srl - Via Quarto 11 Nichelino TO

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente alcampione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se nonprevia
approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Nel caso di campionamento a cura del cliente, le informazioni identificazione del campione, data, luogo e procedura di campionamento, sono fornitedal
cliente e il laboratorio ne declina la responsabilità.
Il laboratorio è iscritto al numero 068 dell'elenco della Regione Piemonte per l'autocontrollo dell'industrie alimentari.
Ove pertinente, i risultati non sono corretti per il recupero. Il recupero è compreso tra il 70% ed il 130 %

Data
Inizio - Fine Nome Prova e Metodo Analitico Valore Annotazione

Cromo esavalente < 0,000050 % m/m09/10/2025-
09/10/2025

EPA 3060 A 1996 +  EPA 7196A 1992

Cadmio < 0,00010 % m/m10/10/2025-
10/10/2025

EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 B 2014

Piombo < 0,00050 % m/m10/10/2025-
10/10/2025

EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 B 2014

Mercurio < 0,00020 % m/m10/10/2025-
10/10/2025

EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 B 2014

Selenio < 0,00010 % m/m10/10/2025-
10/10/2025

EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 B 2014
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 Segue Rapporto di Prova N. 239339/25  

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)

dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)

dott. Marco Roveretto

FINE RAPPORTO DI PROVA
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